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AEROC - POORBETOON-
TOOTED ELAMUEHITUSES

Kaesolev artikkel jatkab uue polvkonna
poorbetoontoodete AEROC tutvustamist
(algus Ehitajas nr 5/2001 ja 6/2001).
Eelmistes artiklites peatusime pikemalt
AEROCist vdlisseina konstruktsioonil.
Todesime, et AEROCist poorbetoonsein
paksusega 375 mm ja mahukaaluga 400
kg/m: vastab ka ilma taiendava
soojustuseta Eestis kehtivatele
piirdetarindi soojapidavuse nouetele.
Seekord tutvustame elamu teiste
olulisemate s6lmede lahendusi.

eatavasti algab iga hoone
ehitus vundamendist.
Joonisel 1 on niidatud

vundamendi, valisseina ja po-
randa solm keldrikorruseta

elamul.

Maailmas tldlevinud prak-
tika jargi kasutatakse poorbe-
tooni hoone maapealses osas.
Maa-aluses osas voib kasutada
betooni ja keramsiitplokke.

Igas neljandas AEROC-vi-
lisseina horisontaalvuugis ka-
sutatakse vuugisarrust ¢ 8 A
III, mis tagab hoone jiikuse
voimaliku vundamendi eba-
ihtlase vajumise korral. Soon
sarruse paigaldamiseks tehak-
se kasi- voi elektrifreesiga ehi-
tusplatsil (vt fotot).

Joonisel 2 on kandva vilis-
seina ja vahelae liitumine. Te-
gemist on meie oludes taiesti
lahenemisega:
konstruktiivsed elemendid, s.o
vilisseina plokid, sillused ja
vahelae paneelid on thest ja
samast materjalist — heade

uudse

koik

soojusisolatsiooniomadustega

poorbetoonist AEROC. Selline
lahendus lihtsustab tunduvalt
sdlme konstruktsiooni, valdib
selle labikulmumist ning voi-
maldab koik vajalikud tooted
tellida thest ja samast teha-

sest.

AEROCIi tehases alustati
tehnoloogiliste liinide katseta-
mist k.a augustis ning toodete
muauk algab sel kuul. Esimesel
etapil valmistatakse armeeri-
mata tooteid: seinaplokke ja
vaheseinaplaate. Teisel etapil,
alates kevadest 2002, valjastab
tehas ka armeeritud silluseid
ja paneele.

Ehitajatele, kes soovivad
AEROCi tooteid kasutada juba
tdnavu, voib soovitada raudbe-
toonist eelpingestatud oones-
paneele (jn 3). Vahe- ja katus-
lagedeks sobib ka puit
Joonisel 4 on naidatud rais-
tasolm ja puittaladega katusla-
gi.

Elamuehitajatele, kellel
projekt on juba valmis ja
fassaadi viimistlusena on ette
nahtud dekoratiivtellised, soo-
vitame soojustatud valisseina
lahendust. Siinjuures sobivad
AEROCi plokid paksusega
300, 250 voi 200 mm, korgu-
sega 200 mm ja pikkusega 600
mm.

Soojustatud vilissein on
AEROCist seinast (paksusega
375 mm ja mahukaaluga 400
kg/m*) kallim. Siinjuures peab
tellija ka teadma, et mitmekihi-
line valissein kuivab kauem ja
materjali “hingamine” ehk
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Soon sarruse paigaldamiseks tehakse ehitusplatsil k&sifreesiga.
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Joonis 1. Vundamendi s6lm. Madalvundamentpinnasel
porand ja AEROC plokksein

Joonis 2. Kandva valisseina ja vahelae liitumine.
AEROC 375 massiivsein
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Joonis 3. Kandva valisseina ja vahelae liitumine.
Betoonpaneelidest vahelagi
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Joonis 4. Raasta solm. Puittaladel katuslagi
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Montaazivaht = 10

Vuukides AEROC plaadiliim

AEROC vaheseinaplaat V100

Penoplasti riba 10 mm voi
liikumist vdimaldav materjal,
nt ruberoid

Kinnitus AEROC plaadiliimiga

Betooni ja seina
vahele kile 0,15

AEROC laepaneel

Akriitiimass

__Montaazivaht < 10
AEROC vaheseinaplaat
Pahteldus

AEROC vaheseinaplaat V100

Penoplasti riba 10 mm vai
liikumist vdimaldav materjal,
nt ruberoid

Kinnitus AEROC plaadiliimiga

Porandaliist

Joonis 5. AEROC vilissein. Liitumine poranda ja laega

niiskuse eemaldumine eksplua-
tatsiooni kaigus labi valisseina
(sauna-, dusi-, pesuruumidest
voi koogist) on takistatud.
Vaga mugav on kasutada
poorbetoonist liimitud vahe-
seinu (joonised 5 ja 6). Plaati-
de mootmed on 600 x 600 x

100 mm ning need tthendatak-
se omavahel AEROCi plaadilii-
miga. Tanu plaatide vaga
tapsetele mootmetele ei vaja
need krohvimist. Vaheseina-
plaate voib paigaldada ka niis-
ketesse ruumidesse. Valmis va-
heseintele saab tuublite abil

Tapsete mdéotmetega AEROC-plaadid ei vaja krohvimist.

Joonis 6. AEROC vaheseina solmed

kergesti kinnitada riiuleid,
peegleid vo6i muid moobliese-
meid.

AEROCi toodete kasutami-
ne on lihtne ja kiiresti opitav.
Paljudel juhtudel ei ole oskus-
tooliste abi tarvis, kuid alati tu-
leb jalgida AEROCi kasutusju-
hiseid. Naiteks: plokkide ja va-
heseinaplaatide liimimisel ning
parandussegudena on soovi-
tatav  kasutada  vastavaid
AEROCi tooteid, vastasel juhul
voivad vuukides tekkida praod
voi muud defektid.

AEROC-poorbetoonist
eraldub tehnoloogiline niiskus
(seda voib tdiendavalt tekkida
ka ehituse kaigus) kiiresti. Uhe
kutteperioodi jooksul on maja
valjakuivanud ja tasakaaluniis-
kus jaab vahemikku 3...6%
kaalust.

Juhul, kui viimistletakse
niisket vilis- voi siseseina
(niiskussisaldus  12...15%),
pole intensiivne kuivatamine
(naiteks elektrikalorifeeridega)

soovitatav.

Tihti alustatakse ehitust ke-
vadel ja sisse kolitakse juba
aasta lopul. Selle aja jooksul ei
ole maja joudnud tidielikult
valja kuivada, mistottu on soo-
vitatav liimida mikropragude
tekke valtimiseks pahtlisegu
alla klaaskiudvork. Juhul, kui
maja loppviimistlus tehakse
parast esimest kutteperioodi,
ei ole klaaskiudvork vajalik.

Valis- ja siseviimistluseks
sobivad Eestis miitigilolevad
tooted. Siinjuures tuleb silmas
pidada, et valitud materjalidel
oleks veeauru ldbilaskevoime,
fassaadivarv oleks vetthilgav.
Nonda valitud materjalid taga-
vad noutava esteetilise lahen-
duse ja korge ehitusliku kvali-
teedi.

JAZEPS PAPLAVSKIS
Aeroc OU
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